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POLYAC® BDM-M

FLEXIBLE, FLUSSIGE, SEHR SCHNELL AUSHARTENDE, MANUELL ANZUBRINGENDE

ELASTOMER ABDICHTUNGSBAHN AUF PUMA-BASIS.

A%

POLYAC® BDM-M ist eine hochreaktive, flexible, flissige und leicht
manuell aufzutragende, elastische Abdichtungsbahn oder Nutzschicht
mit sehr hoher Nachhaltigkeit auch bei niedrigen Temperaturen.

e Hohe Reaktivitét

e Schnelle Aushértung

® Nachhaltig

e FlUssig und einfach aufzubringen

e Einsetzbar bei niedrigen Temperaturen

e Optimale Viskositat

e Rissliberbriickend

e Optimierte Polymerisation unter schwierigen Bedingungen
® Hohe chemische Besténdigkeit

¢ Bestandig gegen Auftausalz

ANWENDUNGSGEBIED

POLYAC® BDM-M kann als Abdichtungsbahn oder als Nutzschicht
eingesetzt werden.

e Décher

e Terrassen
e Balkone

® Galerien
e Parkdecks
® Briicken

Anmerkung: Das Folgende ist eine typische
Anwendungsbeschreibung. Flr andere Baustellen-Parameter wenden
Sie sich bitte an unsere technische Abteilung.

EVENTUELLE VORANALYSEN

Bevor Sie mit der Untergrundvorbereitung anfangen und die Produkte
anwenden, mussen Sie verschiedene Parameter testen, um ein gutes
und nachhaltiges Ergebnis zu erzielen.

Druckfestigkeit des Untergrunds : mindestens 25 N/mm?
Zugfestigkeit des Untergrunds: mindestens 1,5 N/mm?

POLYAC® BDM-M muss auf trockenem Untergrund aufgetragen
werden. (Feuchtigkeitsgehalt im Untergrund: < 5 % Feuchtigkeit.
Ausnahme: < 10 % Feuchtigkeit bei Anwendung der Primer POLYAC®
18)

Bedingungen wahrend des Auftragens und Aushartens: siehe
LAuftragskonditionen”, weiter in diesem technischen Datenblatt
beschrieben.

Technisch untersuchte Dilatationsfugen mussen bereitgestellt werden.
Diese werden in dem zu installierenden Kunstharzsystem wieder
aufgenommen.

Die Ebenheit der Oberflache muss konstant sein mit den gewlinschten
Anforderungen. Ist dies nicht der Fall, dann missen geeignete
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MaBnahmen ergriffen werden um die Unebenheiten mit Produkten
die zum Untergrund und zum noch aufzubringenden Kunstharzsystem
komplementér sind, zu ergénzen oder auszugleichen.
Schrumpfverbindungen und passive Risse kénnen beschichtet werden.
Voraussetzung ist, dass sie nicht als Dilatationsfugen verwendet
werden oder anderen Bewegungen der Struktur und des Untergrunds
nicht folgen und dass sie mit Produkten die zum Untergrund und
zum noch aufzubringenden Kunstharzsystem komplementar sind,
abgeflacht werden.

BENOTIGTES WERKZEUG
Mischer mit Spindel (min. 300 U/min)
Spéane, Rakel oder Zahnkamm

Klebeband.

UNTERGRUND VORBEREITUNG

POLYAC® BDM-M wird je nach Untergrundtyp immer auf einen
geeigneten Primer aufgetragen.

POLYAC® 12: Trockene, formbestandige, mineralische Oberflachen.
POLYAC® 14 Bewegliche oder weniger formbestandige mineralische
Oberfléchen, Asphalt oder Bitumenbahnen. POLYAC® 15 Metall.
POLYAC® 18: Feuchte, formbestandige, mineralische Oberflachen.
(Beachten Sie auch immer die technischen Datenblatter der
POLYAC®-Grundierungen). Es ist nicht erforderlich eine Grundierung
aufzubringen auf vorhandene POLYAC®-Systeme, bevor Sie POLYAC®
BDM-M auftragen. Vor dem Auftragen der Grundierung:

Risse, Fugen und andere Teile, die Wasserlecks aufweisen, missen
zuerst vollstandig wasserdicht und auslaufsicher gemacht werden.
Der Untergrund muss mechanisch vorbehandelt werden. Dies kann
durch staubarm Kugel- oder Sandstrahlen der Oberflache oder
durch Schleifen der Oberflache erfolgen. Fliesen gut entfetten und
mit Diamantschleife schleifen. Diese Behandlungen stellen sicher,
dass eine Oberflache mit einer offenen Textur erhalten wird, um die
Zementhaut von Beton und alten Uberresten von Beschichtungen und
Klebstoffen zu entfernen.

Hochdruckwasserstrahlen ist moglich, aber dann muss die Oberflache
vor dem Auftragen der Grundierung ausreichend trocknen.
(Feuchtigkeitsgehalt im Untergrund: < 5 % Feuchtigkeit. Ausnahme: <
10 % Feuchtigkeit bei Anwendung der Primer POLYAC® 18.

Tragen Sie die Produkte immer auf einer sauberen Oberflache auf,
frei von haftungsmindernden Materialien wie Schmutz, OI, Fett, alten
Beschichtungen oder Oberflachenbehandlungen usw.

Die Teile der Deckschicht auf Oberflachen, die die zuvor beschriebene
Anforderungen nicht entsprechen (Druckfestigkeit, Zugfestigkeit, nicht
gut zusammenhaltende Teile,...) missen behandelt, entfernt oder
repariert werden nach einer korrekten Methode und mit Produkten
die komplementar sind zum Untergrund und zum aufzubringenden
Kunstharzsystem. Entfernen Sie lose Teile durch gut birsten und
entfernen Sie den Staub mit einem Vakuum.

Ein Metalluntergrund muss mechanisch vorbehandelt werden. Dies
kann durch staubarm Kugel- oder Sandstrahlen der Oberflache
oder durch Schleifen der Oberflache erfolgen. Der Rauheitsgrad fir
Metalloberflachen betragt SA 2 1/2. Rost durch Sandstrahlenentfernen.
Der Untergrund muss trocken und frei von Verunreinigungen wie Fett,
Ol oder Staub sein.

Verzinkter Stahl wird vorab griindlich mit Wasser und Seife gereinigt
oder sandgestrahlt. Metalloberflachen sofort nach der mechanischen
Vorbereitung mit SOLVENT MEK entfetten. Tragen Sie nach dem
vollstandigen Verdunsten des SOLVENT MEK sofort eine Schicht
POLYAC®15 auf, um eine erneute Oxidation des Stahls zu verhindern.
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PRODUKT VORBEREITUNG POLYACE BON
. 2e. Schicht . X ca. 1,5 ca. 1,8

Mischen + einst + mit trockenen Quarz ein- 2tot 3 46

Alle Bestandteile von POLYAC® BDM-M vor Gebrauch gut mischen um sinstre gestreut °

eine gute Paraffinverteilung zu erhalten. Geben Sie eine Menge Harz Deckschicht POLYAC® 61-64 AF-65 061 06-1

ab die innerhalb von 15 Minuten verarbeitet werden kann. Fligen Sie
eine Packung POLYAC® PTC pro 25 kg POLYAC® BDM-M hinzu. Diese
Mischung bleibt 8 Stunden stabil.

Sollte eine andere Farbe als die in diesem technischen Datenblatt
beschriebenen Standardfarben gewlinscht sein, kdénnen Sie nun
2,5 % Pigmentpulver zu der Mischung hinzufligen und diese wieder
vollstdndig mischen bis eine homogene Masse erreicht ist.

Flgen Sie 1 bis 5 % POLYAC® CATALYST hinzu.

OPTION 3: Als Abdichtungssystem nach ETAG 005: Dacher, Balkone,
Terrassen, ...

Immer 2 Schichten auftragen. (Abdichtungsschicht + Schutzschicht)
Fihren Sie zuerst die Abdichtungsschicht POLYAC® BDM-M+ mit
integrierten Verstérkungsvlies POLYAC® REINFORCEMENT FLEECE
durch. Eine Schicht POLYAC® BDM-M auf die Oberflache auftragen
(ca. 1 mm dick). Sofort (nass in nass) das Vlies ohne Falten oder
Blasen auf das Harz auftragen und erneut eine ausreichende Menge

POLYAC® CATALYST zu POLYAC® BDM-M hinzufiigen. (nass in nass) POLYAD® BDM-M+ darauf gieBen und verteilen (ca.
N 1,5 mm dick). Nach dem Ausharten dieser Abdichtungsschicht die
Teme. In% FORMAC GRS I 1 g RO G DL Schutzschicht POLYAC® BDM-M auftragen, verteilen ur?d sofort mit
0°C 5% 50g einer Punktrolle entliften. Nur diese letzte Schicht wird dann voll und
5°C 4 40g satt mit trockenen Quarzkdrnern eingestreut nach dem Verteilen und
Egalisieren und dies innerhalb die in diesem technischen Datenblatt
10°C 3% 30g beschriebenen Verarbeitungszeit. Die MindestgréBe des Quarzkorns
20 °C 2% 20g betragt 0,4 bis 0,8 mm. Hinweis: Die beim Aushérten entstehende
Paraffinschicht nicht stéren.
30°C 1% 10g
Mischen Sie das Harterpulver eine Minute lang, bis es vollsténdig Selnilic Breclulk: Schichtdi- | Verbrauch
aufgeldst ist. Fur vertikale Anwendungen wird empfohlen, 0,5 bis 2 % cke mm kg/m?
POLYAC® THIXOGENE zuzusetzen. Grundierung Abhangig vom Untergrund ~0,3 025- ...
VORBEREITUNG DER AUSRUSTUNG Glattungsschicht Optional 1S =
Immer mit reinen Mischbehéltern und Verarbeitungsmaterial arbeiten. POLYAC® BDOM-M+ Ca‘.1'0 Ca‘j'o
: , POLYAC®REINFORCE- Vlies Vlies
Abdichtungsschicht
MENT FLEECE
AUFTRAGEN POLYAC® BDM-M+ ca.1,5 ca.1,5
OPTION 1: Als Antirutschschicht:
Nur 1 Schicht auftragen. Die Mischung mit einer Kelle, einem Rakel POLYACS® BLM-M ca- 1.5 ca- 18
oder einem Zahnkamm verteilen und sofort mit einer Punktrolle Schutzschicht + Voll und satt einstreuen
entliften. Diese Schicht sofort voll und satt mit trockenen Quarzkérnern mit trockenen Quarz 2bis 3 4-6
einstreuen und dies innerhalb der in diesem technischen Datenblatt Dedkedidii POLYAC® 61-64 AF-65 0,6-1 0,6-1

beschriebenen Verarbeitungszeit. Die MindestgréBe des Quarzkorns
betragt 0,4 bis 0,8 mm. Hinweis: Die beim Aushérten entstehende

- ' : i OPTION 4: Als Abdichtungssystem nach ETAG 033: Abdichtung
Paraffinschicht nicht stéren.

Brickendeck - Fahrstreifen mit Gussasphalt.
Immer 2 Schichten auftragen. (Abdichtungsschicht + Schutzschicht)

. Schichtdicke | Verbrauch POLYAC® BDM-M auftragen, verteilen mit einer Kelle, einem Rakel

Schicht Produkt . L .
mm kg/m2 oder einem Zahnkamm und sofort mit einer Punktrolle entliften.
. Abhangig vom Untergrund ~03 025 ... Nach dem Au§har'ten des ersten SChIC'ht eine zweite Schicht auftragen
und sofort mit einer Punktrolle entliften. Nur diese letzte Schicht
Glattungsschicht | Optional 15-.. wird dann leicht mit trockenen Quarzkdrnern eingestreut nach dem
POLYAC® BDM-M Verteilen und Egalisieren dieser Schicht und dies innerhalb die in
Antirutschschicht | + mit trockenen Quarz ca. _1'5 ca.18 diesem technischen Datenblatt beschriebenen Verarbeitungszeit. Die
eingestreut 2biz 3 4-6 MindestgréBe des Quarzkorns betragt 0,4 bis 0,8 mm. Hinweis: Die

Dockschicht POLYAC® 6164 AF65 061 061 beim Ausharten entstehende Paraffinschicht nicht storen.

ecksemd . _ i i Zunéachstwird auf dieses System eine POLYAC® 17 Zwischengrundierung

aufgetragen um die Haftung des Gussasphalts auf dem aufgetragenen

OPTION 2: Als Standard-Abdichtungssystem: POLYAC®-System zu optimieren.

Immer 2 Schichten auftragen. (Abdichtungsschicht + Schutzschicht)

POLYAC® BDM-M auftragen, verteilen mit einer Kelle, einem Rakel
oder einem Zahnkamm und sofort mit einer Punktrolle entliften. Nach ; Schichtdi- Ve
dem Aushiarten des ersten Schicht eine zweite Schicht auftragen und Schicht Produkt 6 i brauch
sofort mit einer Punktrolle entliften. Nur diese letzte Schicht wird kg/m?
dann voll und satt mit trockenen Quarzkérnern eingestreut nach dem Grundierung Abhingig vom Untergrund ~0,3 0,25- ...
Verteilen und Egalisieren und dies innerhalb die in diesem technischen o et Ootional 15
Datenblatt beschriebenen Verarbeitungszeit. Die MindestgroBe des SainigEame ptiona c
Quarzkorns betragt 0,4 bis 0,8 mm. Hinweis: Die beim Aushérten Abdichtungsschicht POLYAC® BDM-M ca. 1,5 ca.1,8
h Paraffinschicht nicht storen.
entstehende Paraffinschicht nicht stéren POLYAC® BDM-M . .18
Schutzschicht + leicht einstreuen mit Cjoé + ca.
Schicht Produkt Schichtdi- | Verbrauch trockenen Quarz ' 120 g/m?
cke mm kg/m? 01-02
' ' ® ] .1-0.
Grundierung Abhangig vom Untergrund ~0,3 0,25- ... CLLS IR ER) POLYACT 17 0102 liter/m2
Glattungsschicht | Optional 15-. Fertigstellung Gussasphalt
1. Schicht POLYAC® BDM-M ca. 1,5 ca. 1,8
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OPTION 5: Als Abdichtungssystem nach ETAG 033: Abdichtung
Briickendeck - Direkt belastete Teile.

Immer 2 Schichten auftragen. (Abdichtungsschicht + Schutzschicht)
POLYAC® BDM-M auftragen, verteilen mit einer Kelle, einem Rakel
oder einem Zahnkamm und sofort mit einer Punktrolle entliften. Nach
dem Ausharten des ersten Schicht eine zweite Schicht auftragen und
sofort mit einer Punktrolle entliften. Nur diese letzte Schicht wird
dann voll und satt mit trockenen Quarzkdrnern eingestreut nach dem
Verteilen und Egalisieren und dies innerhalb die in diesem technischen
Datenblatt beschriebenen Verarbeitungszeit. Die MindestgroBe des
Quarzkorns betragt 0,4 bis 0,8 mm. Hinweis: Die beim Ausharten
entstehende Paraffinschicht nicht stéren.

hichtdi- | Ve h
Schicht Produkt il SR
cke mm kg/m?
Grundierung Abhéngig vom Untergrund ~0,3 025- ...
Glattungsschicht Optional 15-..
Abdichtungsschicht | POLYAC® BDM-M ca. 1,5 ca.1,8
POLYAC® BDM-M
. X ca. 1,5 ca. 1,8
Schutzschicht + Voll und satt einstreuen
. +0,3 4-6
mit trockenen Quarz
Deckschicht POLYAC® 61-64 AF 0,6-1 0,6-1

ENDBEARBEITUNG

OPTION 1, 2, 3, 5:

Nach 2 Stunden wird Gberschissiger und loser Quarz entfernt und eine
POLYAC® Deckschicht kann aufgetragen werden. (Beachten Sie auch
immer die technischen Datenblatter der POLYAC®-Deckschichten).

OPTION 4:

Nach dem Ausharten der letzten POLYAC® BDM-M Schicht, die
Zwischengrundierung POLYAC® 17 auftragen. Nach dem Auftragen
von POLYAC®17 muss der Gussasphalt innerhalb weniger Stunden, in
jedem Fall jedoch am selben Tag, aufgetragen werden. Im Zweifelsfall
empfiehlt es sich zuerst ein Haftungstest durchzuflhren.

AUFTRAGSKONDITIONEN

Bedingungen wahrend der Anwendung und Aushartung der Produkte.
Die empfohlene Verarbeitungstemperatur fir Untergrund, Umge-
bung, Material und Produkte liegt zwischen +5 °C und +35 °C. Fiir
Temperaturen unter +5 °C wenden Sie sich bitte an Resiplast NV.
Relative Luftfeuchtigkeit: Max. > 85 %

Taupunkt: Die Temperatur des Untergrunds und des noch nicht voll-
standig ausgeharteten Produkts muss mindestens 3 °C Uber dem Tau-
punkt liegen. Vermeiden Sie Kondensation auf die Oberflache vom
Beginn der Vorbereitungen bis zur vollstdndigen Aushartung der Pro-
dukte. Sie wahrend des Aushértens flr ausreichende Bellftung und
eine niedrige relative Luftfeuchtigkeit.

REINIGUNG UND UNTERHALT

Reinigen Sie die gebrauchten Werkzeuge mit SOLVENT MEK oder
Ethylacetat, bevor Sie POLYAC® BDM-M aushérten.

Informationen zur Reinigung und Pflege des verlegten Kunstharzsys-
tems finden Sie in den Informationsblattern:

Reinigung und Pflege von Kunstharzbodensystemen - INDUSTRIE,
Reinigung und Pflege von Kunstharzbodensystemen - OFFENTLICHE
UND PRIVATGEBAUDE.

ZUSATZ PRODUKTE

® Reinigungsmittel fir Werkzeuge: Lésungsmittel MEK oder
Ethylacetat

e POLYAC® CATALYST

® Pigmentpulver

e Trockenfullgranulat

e Je nach Anwendung: POLYAC® BDM-M+, POLYAC® REINFORCE-
MENT FLEECE, POLYAC® THIXOGENE, POLYAC® 17, POLYAC®
Grundierungen und Deckschichten.
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HINWEISE / ANMERKUNGEN

Konsultieren Sie immer alle technischen und Sicherheitsdatenblatter
der betreffenden Produkte.

Bei Anwendungen mit schweren direkten Lasten und Reibung kann
der Schutzschicht ersetzt werden durch eine eingesandete Schicht
POLYAC® 55 mit POLYAC® SL 2 FILLER oder POLYAC® SL3 FILLER.

TECHNISCHE DATEN

ERSCHEINUNG - ZUSAMMENSTELLUNG

Flussig, leicht pastos

Farbe: POLYAC® BDM-M ist standardmé&fBig weif3 oder braun-grau.
POLYAC® PTC: Farblose Flissigkeit

Sollte eine andere Farbe als die Standardfarbe gewiinscht sein, dann
kann dem Harz Pigmentpulver zugesetzt werden.

REAKTIONSZEITEN

Verarbeitungszeit nach dem Mischen: 10 bis 15 Min.

Begehbar: nach 1 Stunde

Beschichtungszeit: nach 1 Stunde

Vollmechanische Belastung: nach 2 Stunden.

Volle chemische Bestandigkeit: nach 2 Stunden.

Zeiten gemessen bei 20 °C, niedrigere Temperaturen verlangern die
Aushartezeit.

VERBRAUCH

Der Verbrauch von POLYAC® BDM-M hangt vom Untergrund und der
Art des Projekts ab.

Die empfohlene Mindestschichtdicke POLYAC® BDM-M ist 1,5 mm.
1,5 mm/Schicht = 1,8 kg/Schicht.

TECHNISCHE DATEN
Methylmethacrylat (Siehe auch Informationsblatt
Geruch
“"POLYAC® GERUCH")
" BPO 50 %, abhangig von der Temperatur von
Initiator: 1 bis 5 Gew.- %, berechnet auf dem Anteil von
® =0
POLYAC® CATALYST POLYAC® BDM-M
1 -2 Pa.
Viskositiit 000~ 2000 mPa.s

(20 °C Brookfield, Spindel 11/50 U/min)

Spezifisches Gewicht 1,2 g/ecm® +0,1 (20 °C)

Flammpunkt 10 °C (MMA, DIN 51 755)

s
ushartungstest 300 g POLYAC® BDM-M mit 6 g Harterpulver
(Testvolumen)

Exothermer Hochstwert | 130 - 145 °C

POLYAC® BDM-M + 2 %POLYAC® BDM Part C + 2 % POLYAC® CATALYST

Spezifisches Gewicht 1,2 kg/dm?

Farbe Weil3 oder braun-grau
Harte Shore-D 40 - 50
CHEMISCHE RESISTENZEN

Polymerisierte  POLYAC® Harze weisen eine gute chemische
Bestandigkeit auf gegeniber Laugen, Erdélderivaten, Séuren, Salzen
und Pflegemitteln. Fir weitere Informationen wenden Sie sich bitte an
RESIPLAST NV.



Haftstarke

> 1,5 N/mm?2 (=4 N/mm)

Aufprallwiderstand

Klasse Il

Kapillare Wasseraufnahme

W<0,1 kg/m2.h%>

Wasserdampfdurchléssigkeit

Klasse Il

CO2-Durchlassigkeit

SD =50 m

Abriebwiderstand - Taber

<3000 mg (<100 mg)

Chloriddiffusion

1.9%10e-14 m?/s

Gefahrliche Substanzen

NPD

Kunstliche Alterung

2000h kein Defekt

REFERENZUNTERLAGEN

Informationsblatt ,,POLYAC® GERUCH"

IS0
9001:2015
Quality
Management

FM 78518

14001:2015
Environmental
Management

EMS 716699
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ETA Zertifikat (ETA 17/0296) nach ETAG 005

ATG Zertifikat (ATG 3151) nach ETAG 033 - GO003

3151

S CE-TABELLE
F—
—)
=
(L) 25 kg Metalldose
E POLYAC® BDM-M 25,6 kg
0,6 kg Kunststoffflasche
(-]
<z
E 0749-CPD 0,5 kg Kunststoffeimer
E Resiplast NV/SA, Gulkenrodestraat 3, B-2160 Wommelgem POLYAC® CATALYST 5kg Kunststoffeimer
= 13
E BC2-562-4714-0001-001 25kg "
EN 1504-2 1k Kunststofflasch
Produkte und Systeme zum Schutz und zur Reparatur von Betonstrukturen. POLYAC® THIXOGENE 9 e
- 5kg Kunststoffeimer
Uberbriicken von Rissen klasse B3.1 (-10 °C)
Chemischer Widerstand NPD 1kg Kunststoffeimer
Thermoschock-Widerstand NPD Pigmentpulver 5kg Kunststoffeimer
Thermische Kompatibilitdt EN1368 >1,5 N/mm2 (23,4 N/mm)
25 kg Sack
Gitterschnitt NPD
Thermischer Dehnungskoeffizient NPD ‘ Einstreugranulat ‘ 25kg ‘ Sack ‘
Druckstarke NPD
Lineare Schrumpfung NPD I-AGERU"G UND LAGERFAHIGKEIT
Brandklasse EN 13501 E,, (B, -sTim system)

POLYAC®-Produkte an einem trockenen, gut bellfteten Ort zwischen
+5und +35 °C lagern.

Wenden Sie sich im Zweifelsfall an RESIPLAST NV und geben Sie
die Chargenummer auf der Verpackung an. Nicht in Grundwasser,
Oberflachenwasser oder Kanalisation gelangen lassen. Kontaminierte
Verpackungen und Rickstdnde geméal3 den geltenden gesetzlichen
Bestimmungen entsorgen.

Lesen Sie die Sicherheitsdatenblatter sorgfaltig durch, bevor Sie
POLYAC®-Produkte verwenden. Bei der Verarbeitung entsteht ein
charakteristischer Geruch. Fur ausreichende Beltftung sorgen, von
Zindquellen fernhalten und nicht rauchen. Hautkontakt vermeiden.
Augenreizung und/oder Uberempfindlichkeit kdnnen bei starker
Dampfkonzentration, Einatmen und/oder Hautkontakt auftreten.
Bewahren Sie Lebensmittel (Essen, Trinken) nicht am selben
Arbeitsplatz. Tragen Sie immer persénliche Schutzausrlistung gemal?
den geltenden &rtlichen Richtlinien und Gesetzen. Handschuhe und
Schutzbrille sind obligatorisch.

Cahier des clauses techniques de mise en Oevre - Systéme d'étan-
chéité liquide POLYAC® STANDARD et POLYAC® BDM SYSTEM 5
- SAS ALPHA CONTROLE - (FR)

Die obenstehenden Angaben werden in gutem Glauben gemacht, stellen jedoch keine Garantie dar. Da die Anwendung, Verarbeitung und Handhabung der Produkte auBerhalb unserer Kontrolle erfolgen, obliegen sie der
Verantwortung des Anwenders bzw. der Person, die fiir die Anwendung zusténdig ist. Sollte RESIPLAST® S.A. dennoch fiir einen entstandenen Schaden haftbar gemacht werden, beschréankt sich der Schadenersatz stets auf den Wert der
gelieferten Waren. Wir bemiihen uns, jederzeit Waren in gleichbleibend hoher Qualitat zu liefern. Alle Werte in diesem technischen Datenblatt sind Durchschnittswerte, die sich aus Tests ergeben, die unter Laborbedingungen (20 °C
und 50 % rF) durchgefiihrt wurden. Die auf der Baustelle gemessenen Werte kénnen kleine Abweichungen aufweisen, aufgrund der Tatsache dass die Umgebungsbedingungen, die Anwendung und die Verarbeitung unserer Produkte
auBerhalb unserer Kontrolle fallen. Fiigen Sie keine anderen als die in der technischen Dokumentation angegebenen Produkte hinzu. Diese Version ersetzt alle friiheren Fassungen. Version 1.0, Datum: 7 Mai 2021 8:45 AM
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